NENNDICKEN UND BIEGEZUGFESTIGKEITEN UNBEHEITZTER RETANOL® INDESTRA 100 / PRO
AUF DAMMSCHICHTEN, ROHRUBERDECKUNGEN BEI BEHEIZTEN RETANOL® INDESTRA 100 / PRO

SOWIE RETANOL® INDESTRA 100 / PRO

ESTRICHE

ESTRICHEN

ESTRICHE AUF TRENNLAGE FUR LOTRECHTE NUTZLASTEN

ESTRICHNENNDICKE (mm) FLACHENLASTEN

BIEGEZUGFESTIGKEITSKLASSE 5,0 kN/m? 7,5 kN/m? 10 kN/m? 15 kN/m? 20 kN/m? >20 kN/m?
Dammschichtzusammendriickbarkeit bzw. J r:tis;h:]“n:l) cT Tis;h:]"n:l/ Nur Estriche Nur Estriche Nur
Dimmstoffart/Dimmstoffklasse/ c<3mm@ Hartschaum Hartschaum auf T;:“_'I"ll"ge a“':;ﬁ“i'::lage Verbundestrich
Estrichkontruktion mindestens mindestens undt
! ukt 200 kPa 200 kPa Verbund Verbund
RETANOL® INDESTRA 45 mm® s 60 mm® schwimmend, 75 mm® ]
100/ PRO 2F6 Verbundestrich | Trennlage. | yerbundestrich | Trenniage, Verbundestrich | Trennlage, / / /
400 mI* (2) Verbund » Verbund " Verbund
62,5 kg Zement* ab 35 mm ab 35 mm ab 35 mm
RETANOL” INDESTRA 40 mm® schwimmend 55 mm® schwimmend 70 mm® hwi d o s
100/ PRO >F8 . ' : ’ L[ SSWITMN | auf Trennlage auf Trennlage
Verbundestrich | Trennlage, Verbundestrich | Trennlage, Verbundestrich | Trennlage, ab 35 mm®
400 mi* Verbund Verbund " Verbund ab 35 mm®@ ab 35 mm®@
75 kg Zement* ab 35 mm? ab 35 mm® ab 35 mm®@ ) )
im Verbund im Verbund
Ell!lllllganlggTﬂ;El?ElT Mit einer Dosierung von 450 ml* sind Druckfestigkeiten von 60 N/mm? und mit einer Dosierung von 500 ml* von 70 N/mm? erreichbar.

(1) Estrichnenndicken beziehen sich auf max. 8 cm Dammschichtdicke
(2) Geringere Schichtdicken bei Verbundestrichen nur nach Riicksprache mit der PCT Chemie GmbH

Eine mechanische Verdichtung ist bei den angegebenen Schichtdicken unerlidfllich. Bei Schichtdicken ab 70 mm ist unbedingt lagenweise zu verdich-
ten --> bei 80 bis 90 mm zweilagige Verdichtung, > 100 mm dreilagig.

* Die angegebenen Dosierungen von Retanol® Indestra 100 / PRO
einem 250 Liter-Mischkessel (Bruttoinhalt) und einem W/Z-Wert von 0,6.

und den Zementmengen beziehen sich auf Standard-Estrichpumpen mit

Diese Tabelle stellt eine Arbeitshilfe zur Ermittlung der erforderlichen Mindest-Estrichnenndicken in Anlehnung an die jeweiligen Fldchenlasten dar.

© Herausgeber: PCT Performance Chemicals GmbH, Blumenstr. 23-25, 71106 Magstadt
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfaltigung und Verbreitung, sowie der Ubersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm, oder ein anderes Verfahren)

ohne schriffliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet oder vervielfaltigt werden. Printed in Germany. Stand Oktober 2023

Ml CHEMIE




