NIPPON SZ

PCT



NIPPON $Z
NIVELLIERT SCHNELL UND KOMPAKT DEN VERLEGEGRUND.

1. FUNKTION
Zur Herstellung von zementgebundenen Styropor-Ausgleichsschittungen.
Nippon SZ bietet sehr gute Verarbeitungseigenschaften und eine hohe Verlegeleistung.

Nippon SZ gibt es mit Garantie fiir das Erreichen der Belegreife. Fiir die Garantie ist eine gesonderte Beauftragung zur Baustellen-
begleitung notwendig. Fordern Sie hierzu Informationsmaterial und eine individuelle Beratung an.

2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Hohe Festigkeiten und Friihfestigkeiten
Stark verbesserter Zusammenhalt zwischen Zement und Styropor
Stabile und belastbare Oberflache
Arbeitet nahezu unabhangig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ab 48 Stunden durchgetrocknet und zur Weiterverarbeitung bereit (bei Schichtdicken bis zu 200 mm)
Lange Verarbeitungszeit trotz kurzer Aushartezeit
Geeignet flr Pumpenforderung, auch bei hohen Temperaturen
Feuchtigkeitsunempfindlich, deshalb geeignet fiir Dauernassbereiche
Fiir alle Bereiche geeignet

3. MISCHUNGSANWEISUNG UND VERARBEITUNG
50 kg Zement*, 250 ml Nippon SZ, max. 20 Liter Wasser, 200 Liter Styropor-Schiittung. Mischzeit mind. 90 sec.
ACHTUNG: 350 ml Standard Estrichmischung diirfen keinesfalls iiberschritten werden!

Nach dem Férdern an den Verarbeitungsort ist die Ausgleichsschiittung entsprechend zu verteilen und ebenflachig abzuziehen.
Grundsatzlich ist die Ausgleichsschittung mittels Handstampfer zu verdichten.
Bei Schichtdicken (iber 10 ¢cm sind der Einbau und die Verdichtung lagenweise vorzunehmen.

Es sind dariber hinaus die einschlagigen Normen, insbesondere die DIN 18 353, die DIN EN 13813 und DIN 18 560, und die
anerkannten Regeln des Fachs zu beachten sowie die technischen Vorschriften der Hersteller der Schiittungsmaterialien zu
beriicksichtigen.

Anbruchgebinde stets dicht verschlieen und schnellstméglich verbrauchen.

4. HINWEIS
Nicht geeignet flir Ausgleichsschiittungen mit mineralischen saugfahigen Zuschlagen (Ausgleichsschiittungen mit Bimsteingra-
nulat, Perlite, Blahton) sowie Splittschittungen. Hersteller-modifizierte Ausgleichsschiittungen sind ebenfalls nicht geeignet.

Schichtendicken iber 200 mm bewirken deutlich l&ngere Trocknungszeiten als die angegebenen. Genaue Angaben hierzu sind
nur schwer maglich. Die Praxis hat gezeigt, dass pro 5 cm zusatzlicher Schichtdicke der Ausgleichsschiittung etwa 2 Tage hinzu-
zurechnen sind. Diese Angabe ist nicht als verbindlich zu betrachten. Wir verweisen auf die unter Punkt 6. aufgefiihrte Feuchtig-
keitsmessung.

5. BAUKLIMATISCHE BEDINGUNGEN
Fiir den Einbau gelten weitestgehend die gleichen Bedingungen wie beim Estricheinbau.
Zur schnelleren Trocknung des Ausgleichs, gerade bei Schichtdicken Gber 200 mm, ist der Einsatz von Kondenstrocknern maglich.

Waldidyll am Windberg, Zwickau: RETANOL®XTREME, RETANOL®EKA BLAU, Nippon SZ, CT-C20-F4-H45-S65, Belegreife: 7 Tage

6. FEUCHTIGKEITSMESSUNG

Die Messung der Feuchtigkeit kann mit dem CM-Messgeréat durchgefiihrt werden. Dazu ist die Einwaage von 20 g Priifgut (ent-
nommen (ber den gesamten Querschnitt des Ausgleichs) ausreichend. Eine Belegreife fiir das Verlegen der DAmmung liegt
dann vor, wenn ein CM-Wert von <9 % ermittelt wird.

Folientest

Bei ungleichmagRigen Einbaudicken und iiber 200 mm ist es zweckmagig, einen reprasentativen Flachenbereich auszuwahlen und

diesen mit einer dicken transparenten PE-Folie auf etwa 2 x 2 m dicht abgeklebt abzudecken. Der Abdeckzeitraum sollte wenigs-

tens 2 Tage betragen. Ein ausreichender Trocknungsgrad liegt dann vor, wenn sich unterhalb der Folie kein Kondensat gebildet hat.

1. ENTSORGUNG
Retanole diirfen nicht in Gewéasser, Abwasser oder ins Erdreich gelangen. Restentleerte Gebinde (tropffrei und gedffnet) als
Wertstoff der Wiederverwertung zuflihren.

Alle Angaben zu diesem Produkt beruhen auf umfangreicher Praxiserfahrung und Priifungen der PCT Performance Chemicals
GmbH. Es ist jedoch nicht méglich, sdmtliche Baustellenbedingungen zu erfassen und die entsprechenden Ausfilihrungsvor-
gaben auszufiihren. Daher wird empfohlen, Anwendbarkeit, Zweckmaéfigkeit und Durchflihrbarkeit dieser Angaben und der je-
weils vorgesehenen Mafinahmen durch Eigenversuche zu liberpriifen. PCT bernimmt die Gewahr fiir die inhaltliche Richtigkeit
dieser Produktinformation und fiir die beschriebenen Eigenschaften sowie die Wirkung des Produktes. PCT behélt sich Ande-
rungen der Produktspezifikationen vor. Im Rahmen der PCT Baustellenbegleitung entfallt die Verpflichtung zur Prifung der An-
wendbarkeit und Zweckmafigkeit.

*Nur von PCT freigegebene Zemente verwenden.
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